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1 CEMIG

REQUISITOS TECNICOS PARA HOMOLOGAGCAO DE PARA-RAIOS COM RESISTOR NAO
LINEAR DE OXIDO METALICO PARA REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUICAO

1. Objetivo

1.1 Este documento (Requisitos Técnicos para Homologacédo e Pré-Homologacdo — RTHP) tem
por objetivo estabelecer os critérios para homologacéo de para-raios com resistor néao linear
de 6xido metalico de baixa tensdo, em conformidade com as especificagbes técnicas da
CEMIG.

1.2 Em caso de divergéncia nos requisitos deste documento e a especificacdo 02.111-PA/EA-1,
prevalecem os deste documento.

2. Condicbes Gerais
2.1 Além dos requisitos previstos neste documento o fornecedor devera atender as condigdes
previstas em:

02.111 - PA/EA - 1- Critérios para Homologacdo e Pré-Homologacdo de Material para a
Cemig

02.118 — CEMIG - 441 - Para-Raios de distribuicdo com resistor ndo linear de o6xido
metalico para redes secundarias de distribuicao.

2.2 A documentagéo técnica a ser apresentada para inicio do processo homologacédo deve estar
conforme item 4.1.

2.3 Ap6s a homologacdo a CEMIG podera, a qualquer tempo, aferir a continuidade do
atendimento dos requisitos do processo.

2.4 O critério de manutencéo do status de pré-homologado e homologado é o estabelecido em
02.111- PA/EA-1.

3. Informacé&o dos Materiais

Quadro 1 - RTHP — PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO

Material/Equipamento: Grupo de Mercadoria:
293357 - . PARA-RAIOS,DISTRIBUICAO,REDE SECUNDARIA ISOLADA, 5940

280V, 10kA,RESISTOR NAO LINEAR ZnO,S/CENTELHADORES,INVOLUCRO
MATERIAL POLIMERICO OU EPOXI,DISPOSITIVO INDICACAO FALHA
INTERNA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO,EXTERNO.

293308 PARA-RAIOS,DISTRIBUICAO,REDE SECUNDARIA CONVENCIONAL,
280V,10kA,RESISTOR NAO LINEAR ZnO,S/CENTELHADORES,INVO

LUCRO MATERIAL POLIMERICO OU EPOXI,DISPOSITIVO INDICA

CAO FALHA INTERNA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO,EXTERNO.

Especificagdes Técnicas: Desenho padréo Cemig:

CEMIG - 441 NA

Amostragem necessaria para ensaios de pré-homologacéo e homologagéao:
Amostragem: Até 24 pecas

4. Requisitos e Procedimentos para Homologacédo de Material

Companhia Energética de Minas Gerais — 02.111- PA/EA-3a




2 CEMIG

4.1 Documentacédo Técnica

Além dos requisitos da PA/EA-1, o fornecedor devera apresentar os seguintes documentos:

a) Quadro de Dados Técnicos e Caracteristicas Garantidas preenchido (anexo a respectiva
especificacdo técnica CEMIG), para cada cddigo de material;

b) Documento do fornecedor informando quais as unidades fabris fabricardo os equipamentos
a serem homologados. Solicitar formulario a Cemig;

c) Datasheet (tabela Dados Técnicos e Caracteristicas Garantidas das respectivas
especificacBes) e manual de instru¢cdes do fabricante para cada cédigo de para-raios;

d) Relatérios de ensaios de rotina, tipo e especial. Utilizar o anexo A para identificar os
relatorios.

e) Desenho do projeto com vistas e cortes de para-raios, com detalhes do corpo isolante, dos
componentes internos, terminais e suporte de fixacdo; desenho da identificacdo dos para-
raios, para todos itens para os quais deseja a homologacdo. (E necesséria evidéncia do
projeto ja desenvolvido e a ser fornecido no futuro para conferéncia na inspecao)

f) Histérico de fornecimentos satisfatérios de para-raios indénticos aos solicitados para
homologacgéo, informando referéncia contratual, data, quantidade, contatos dos clientes.
Solicitar formulario a Cemig;

g) Comprovacéo de controle de qualidade. Solicitar formulario a Cemig;

h) Contatos de assisténcia técnica e garantia. Solicitar formulario a Cemig;
i) Anexo B — Questionéario da Habilitagdo Técnica, preenchido.

h) Guia de remessa e controle de documentos

Nota: Outros desenhos e informagBes podem ser solicitados pela a Cemig durante o
processo de homologacdo com a finalidade de garantir a caracterizacdo do produto
homologado.

4.2 Ensaios de Tipo e Especiais

4.2.1 A validacdo de relatérios de ensaios de tipo e/ou especiais ocorrera observando 0s
critérios da PA/EA-1.

4.2.2 O material ensaiado no relatério apresentado a Cemig deve ser projeto idéntico ao qual o
fornecedor pretende homologar. Para isso o material deve ser claramente identificado
nos relatérios por meio de informacbes construtivas, desenhos, fotos (equipamento,
montagem, placas, etc).

4.2.3 Os ensaios de tipo, cujos relatérios ndo tenham sido validados, devem ser realizados
observando os critérios de Realizacdo dos Ensaios e de Validacdo de Relatérios da
PA/EA-1.

4.2.4 A validacao de relatérios dos ensaios podera ser substituida pela realizacéo de parte dos
ensaios listados na CEMIG-441 em laboratério da Cemig. O fornecedor deve fornecer
amostras para execuc¢ao sem 6nus para a Cemig.

Nota:
1) A amostra serd retirada durante ATI/HTI.

2) A Cemig fornecerd lista dos ensaios a serem realizados ap6s a analise inicial da
documentacéo entregue.
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3 CEMIG

4.2.5 Caso a Cemig decida pela realizacdo dos ensaios de tipo, a quantidade maxima de
amostras para realizacdo dos ensaios de tipo € 24 pecas.

4.3 Ensaios de Rotina
4.3.1 Os requisitos da PA/EA-1 devem ser observados na realizagéo dos ensaios de rotina.

4.3.2 Os ensaios de rotina serdo realizados e acompanhados na unidade fabril indicada pelo
fornecedor na documentacgédo do processo de homologacao.

Nota: De acordo com histérico de fornecimento, a CEMIG podera, a seu critério,
dispensar o acompanhamento dos ensaios de rotina.

5. Requisitos e Procedimentos para Pré-homologacgao de Material

5.1 O fornecedor obtera o status de pré-homologado se atender os requisitos estabelecidos em
PA/EA-1 e se o produto estiver aprovado em pelo menos 4 séries dos ensaios de tipo da
especificagdo técnica.

6. Requisitos da Habilitagdo Técnica Industrial pela Cemig

6.1 Deve ser prevista a Habilitagdo Técnica, durante o periodo de analise da documentagéo
enviada a CEMIG para as féabricas de para-raios. O periodo de realizagdo deve ser
acordado entre CEMIG e fabricante.

6.2 Unidades fabris ndo habilitadas nao poderao fornecer a CEMIG.

Nota: De acordo com histérico de fornecimento da unidade fabril indicada, a CEMIG podera,
a seu critério, dispensar a Habilitagdo Técnica.

6.3 O Anexo B deve ser enviado preenchido, para cada codigo, junto a solicitacdo de
homologacéo e sera conferido durante Habilitagdo Técnica Industrial.
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CEMIG

Anexo A — Relatérios de ensaios de tipo a serem entregues a Cemig

Nome do Fabricante:

Data:

Cédigo Cemig do material a ser homologado:

Unidade fabril do equipamento a ser homologado:

Norma de projeto e fabricacao:

Item

Informacgéo

Nome do Arquivo

Observacao

Série 1: Verificagdo da marcacao/identificacao

Série 1: Terminais e conexdes

Série 1: Consumo de poténcia em prontidéo e
corrente residual

Série 2: Medigdo da tensao residual com
impulso de corrente 8/20

Série 3: Ensaio de pré-condicioamento classe
]

Série 3: Ciclo de operacao classe Il para
Imax-20kA

Série 5: Estabilidade térmica

Série 7: TOV causada por faltas no sistema
de média tenséo

Série 7: TOV causada por faltas no sistema
de baixa tenséo

10.

Série 8: Resisténcia mecanica

11.

Série 8: Resisténcia de isolamento

Companhia Energética de Minas Gerais — 02.111- PA/EA-3a



CEMIG

Nome do Fabricante:

Data:

Cadigo Cemig do material a ser homologado:

Unidade fabril do equipamento a ser homologado:

Norma de projeto e fabricacao:

Item Informacéo Nome do Arquivo Observacao
12. | Série 8: Suportabilidade dielétrica
13 Série 8: Cddigo IP
14 Série 8: Resisténcia ao calor
15 Série 8: Verificagdo das distancias de
isolamento e de escoamento
16. Série 8: Resisténcia ao calor anormal e ao
foao
17. | Série 8: Resisténcia ao trilhamento
18. | Série 8: Vedacao
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6 CEMIG

Anexo B — Questionario da Habilitagc&do Técnica

FOrnecedor: ........ccoociiiiiiiiiii e DaAta .. iiieiiiiiiee e
Equipamento: Para-raios baixa tenséo .................... Unidade Fabril: ..........ooooviiiiiiin,
MOEIO: ...

Cadigo Cemig: []1293357 [] 293308

Ensaios realizados na fabrica
[] Verificagdo da marcac&o/identificacdo [] Terminais e conexdes
[ ] Consumo de poténcia em prontiddo e corrente residual
[ ] Medic&o da tenséo residual com impulso de corrente 8/20
[] Ensaio de pré-condicionamento classe II
[] Ciclo de operacéo classe Il para Imax = 20 kA
[] Estabilidade térmica
[] TOV causada por faltas no sistema de média tensdo

[] TOV causada por faltas no sistema de média tens&o

[ ] Resisténcia mecanica [ ] Resisténcia de isolamento
[] Suportabilidade dielétrica [ ] Resisténcia ao trilhamento
[] Grau de protecéo [ ] Resisténcia ao calor

[] Verificag&o das distancias de isolamento e de escoamento
[ ] Resisténcia ao calor anormal e ao fogo [] Vedacao
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